
Краткое описание продукта

Структура  

Цвет 

Химический состав

Покрытие 

Размеры

 

Тип абсорбции 

Стерилизация 

: мультифиламентная, плетеная

: окрашенная, неокрашенная

: полигликолевая кислота

: поликапролактон и стеарат кальция

: фиолетовая — USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)

  неокрашенная — USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 2 (метрик 5)

: гидролиз

: этиленоксид
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Свойства

Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней — 70%

Сохранение прочности узла на разрыв через 21 день — 50%

Последующая потеря прочности происходит между четвертой 

и пятой неделями после имплантации

Полная абсорбция нити в течение 60–90 дней

Нить из полигликолевой кислоты

Показания к применению

Операции на органах ЖКТ

Операции в акушерстве и гинекологии

Офтальмологические операции

Ортопедические операции

Урологические операции

Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)

Лигатуры

Преимущества

Высокая прочность на разрыв

Превосходное формирование узлов

Беспрепятственное прохождение 

через ткань

Простота в обращении
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПЛЕТЕНЫЙ ШОВНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ С ПОКРЫТИЕМ

1/2 круга

Длина и описание

иглы

Толщина нити

3-0 4-0 5-0012 2-0 6-0

Кол-во

в

коробке

Длина

нити,

см

MS
2303

HC RB (16 мм)

45 12

HC RB (20 мм)

70 12

MS
300242

HC RB (26 мм)

75 12

MS
2437

MS
2304

MS
2317

HC RB (30 мм)

90 12

HC RС (36 мм)

90 12

HC RВ (40 мм)

75 12
MS
2082544

HC RВ (40 мм)

90 12
MS
2347

MS
2345

HC RС (40 мм)

90 12
MS
2421

HC RВ (48 мм)

90 12
MS
011428

MS
2534

MS
2346
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПЛЕТЕНЫЙ ШОВНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ С ПОКРЫТИЕМ

3/8 круга

Длина и описание

иглы

Толщина нити

3-0 4-0 5-0012 2-0 6-0

Кол-во

в

коробке

Длина

нити,

см

MS
400392

CU RC (19 мм)

45 12

MS
300442

CU RC (24 мм)

70 12


